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Lee lase AS00 HT 1-2 g/kg fabric
Lee wash ABS-P  0.5-1 g/l

Sunsoap 450 1-2¢g1
Leesol 405 0.5-1 g/l
Run 15-20 Min at 60°C
Biopolish p 5T b g
Wokw w31 1-2 %
Leewash ABS- P 0.5-1 g/1
Sunsoap 450 1.5-2 g/l
Run 20-60 Min at 60°C
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	جلوگیری کننده از برگشت رنگ در پروسه سنگ شوری
	SGC
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